- Tynk wapienny - jak powstaje, jakie ma właściwości?
Tynki wapienne stosowane w budownictwie juz od starożytności zyskują obecnie coraz większą popularność. Podstawowym ich składnikiem jest wapno, którego zalety są znane i doceniane od pokoleń. Powstają z zaprawy , która jest mieszaniną spoiwa, ciasta wapiennego lub wapna suchogaszonego, piasku i wody. Zaprawa wapienna twardnieje pod wpływem dwutlenku węgla zawartego w powietrzu. Tego typu tynki ze względu na wysoką alkaliczność zapobiegają rozwojowi pleśni i grzybów, są również paroprzpuszczalne zapewniając tym samym dobry mikroklimat pomieszczeń. Zaprawa wapienna dobrze się urabia dlatego tynki wapienne doskonale nadają się do tworzenia tynków strukturalnych dając ogromny wachlarz możliwości kształtowania ich powierzchni.
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